12-AMALIY TOPSHIRIQ.
      Topshiriq
1.Tok ketma-ket  AgNO3,CuSO4,va  HCIO4 ning suvdagi eritmasidan o`tganda 0,108 g kumush ajralib chiqqan. Ajralib chiqqan mis va vodorodning miqdorini hisoblang.
2.Rux plastinkasi mis bilan qoplangan.Shu himoya qatlam buzilganda   boradigan korroziyalanish jarayonining elektron tenglamasini  tuzing.
3. Nikel bilan qoplangan temirning himoya qatlami buzilganda boradigan korroziyalanish reaksiya  tenglamasini   tuzing.
[bookmark: _GoBack]4. Quyidagi Cd Cd2+ AI3+ AI0 va   Cu0Cu2+  Ag+ Ag0 galvanik elementlari  berilgan. Bulardan har qaysi metall bo`lakchalari o`zlarining 0,1 m tuzlarining eritmalariga tushirilgan.



